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1. DADOS DO ENSAIO DE ISOLAGCAO

Fabricante Ferramentas Gedore do Brasil Ltda.

Data do ensaio 11/11/2024

Condigdes ambientais Temperatura de 18°C a 28°C e umidade relativa de 45% a 75%
Instrucéo utilizada ISQ7651

2. IDENTIFICACAO DO

ITEM ENSAIADO

Descricao do item

4527 NR Faca curva desencapadora de cabos isolada 1000 Volts

Rastreabilidade

K4

3. IDENTIFICACAO DO

PADRAO UTILIZADO

Descrigdo do padréo

Fonte de alta tensédo 10 KV; TAG 16/603 Marca/ Modelo |Chroma/Mod. 9055

Rastreabilidade

Calibrado pelo Laboratério LABELO-PUC/RS, acreditado pelo CGCRE/ INMETRO sob o n°® CALO24. Certificado de
calibragdo N°E1212/2023 e T1239/2023 valido até 29/10/2026.

4. METODO DE ENSAIO

A amostra é totalmente imersa em um banho com agua a temperatura ambiente, durante 24 horas e apos € realizada a secagem das pegas,
conforme descrito na NBR 9699:2015 e DIN EN 60900:2013 - item 5.5.2.2. Apés o periodo de acondicionamento, a amostra é imersa até o
nivel de 24 + 2 mm a partir da parte néo isolada mais préxima, em uma posi¢édo de modo que a distancia entre as duas laterais internas dos
cabos isolados seja de 2 a 3 mm. Posteriormente é submetida a uma tenséo alternada de 10 KV (60 Hz) durante 3 minutos, conforme item
5.5.3. A ferramenta é considerada conforme se nenhuma perfuracao elétrica, faiscamento ou arco elétrico ocorrerem durante o periodo de
ensaio ou se o limite de corrente de fuga (1 mA para cada 200 mm de ferramenta revestida) ndo for excedido.

5. RESULTADO DO ENSAIO EM CONFORMIDADE COM ANBR 9699:2015, DIN EN 60900:2013 ENR10O

Amostra Amostra representativa do lote
Resultado APROVADO
N Nao houve nenhuma perfuragéo elétrica, faiscamento ou arco elétrico durante o ensaio, e o limite de corrente de
Observagao . ~ . .
fuga (1 mA para cada 200 mm de ferramenta revestida) nao foi excedido.
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OBSERVA(}OES
A) Areproducéo deste certificado sé podera ser feita integralmente com autorizagdo do LEG (Laboratério de Ensaios Gedore).

B) Os resultados apresentados neste certificado tem significacéo e aplicabilidade restrita ao lote submetido ao ensaio, ndo sendo extensivo a demais lotes.

C) Esta ferramenta foi submetida a rigorosos testes de isolagdo e mesmo apés longos periodos de armazenamento a sua integridade néo sera descaracterizada,
ou seja, permanecera apta para o uso. A partir da primeira utilizagéo, devem ser realizadas recertificagées anuais conforme a NR10.
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